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FLACHDACH- UND GEFALLEDAMMPLATTEN

Dach Flachdach - Vorteile von Flachdachern

Flachdacher erlauben viele Gestaltungs- und Nutzungsmoglichkeiten, erfordern auf der anderen Seite
aber auch viel Sorgfalt bei der AusfUhrung von Tragkonstruktion, DA&mmung und Abdichtung. Was das
flache Dach in erster Hinsicht von anderen Dachformen unterscheidet, ist seine Begehbarkeit. Mit der
Anordnung einer Terrasse oder einer begrinten Dachflache wird zuséatzlicher Wohn- und Lebensraum
geschaffen, und auch die Raume unterhalb der Dachflache gewinnen an Attraktivitat, da sie ohne
Schragen optimal genutzt werden k&dnnen. Das Flachdach ist auch aus 6konomischen Gesichtspunkten
eine bevorzugte Baukonstruktion. Okologisch ein Gewinn ist die Nutzung des Flachdachs als Grunflache.
Bestens geeignet ist das Flachdach auch fur die Montage von Solarkollektoren und Photovoltaik-
Anlagen, da die Ausrichtung und die Neigung den Gegebenheiten optimal angepasst werden kann.

Belastungen fiir das Flachdach -
Schnee und Temperaturunterschiede

Flachdacher sind erheblichen Belastungen ausgesetzt. Hierzu gehdren neben der Druckbelastung von
begehbaren Dachern auch die Lasten durch Regen, Schnee und Hagel sowie Geb&udebewegungen,
Schwingungen und Vibrationen der Konstruktion. Auch héchste Druckbelastungen fur befahrbare
Dacher wie z. B. Parkflachen sind teilweise gefordert. Zu den thermischen Belastungen gehdren extreme
Temperaturwechsel zwischen klirrendem Frost im Winter und Hitzestauungen im Sommer und starken
Temperaturunterschieden an Schattenkanten, Schnee- und PfUtzenrédndern. Damit das Dach diese
Belastungen schadlos Ubersteht, sind die verschiedenen Funktionsschichten sorgfaltig auszufuhren.

Die Unterkonstruktion des Flachdaches ist die Schicht, die das Gebaude nach oben abschliet und die
anfallenden Lasten auf tragende Wande oder Stutzen Ubertragt. In Abhangigkeit von Zweck und Bau-
weise eines Gebaudes kann die Unterkonstruktion aus Stahlbeton, Porenbeton, Stahltrapezblechen oder
Holzbauteilen bestehen.
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Flachdacher - Unterschied
zwischen Kaltdach und Warmdach

Bauphysikalisch gesehen unterscheidet man bei Flachdachern zwischen Kaltdach und Warmdach. Beim
friher vorzugsweise ausgefuhrten Kaltdach oder beltfteten Dach verbleibt GUber der Dammschicht ein
Hohlraum, in welchem die Luft zirkullieren kann. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt darin, dass einge-
drungene Feuchtigkeit leicht abgefUuhrt werden kann. Beim Warmdach dagegen wird die Warme-
dammung durch eine kompakte Schichtenfolge vor eindringendem Wasser geschitzt. Raumseitig sorgt
beim Warmdach eine Dampfsperre dafur, dass kein Wasserdampf aus der Raumluft in die Warme-
dammung eindringen kann. Bei fachgemaBer Ausfuhrung ist heute die Warmdachkonstruktion zu
bevorzugen.

Kaltdach Warmdach

00

ﬁ WARME ﬁ DAMPF ﬁ WASSER

Pos | Bezeichnung Funktion

1 Tragkonstruktion Oberer Raumabschluss, Lastaufnahme und -abtragung,

Schall- und Brandschutz.

2 Dampfsperre Soll verhindern, dass diffundierender Wasserdampf aus darunter liegenden Bauteilen bzw.
Raumen in die Warmedammung eintreten kann und deren Wirksamkeit vermindert oder
aufhebt.

3 Warmedammung Mindert die Warmeverluste des Gebaudes und dampft Temperaturschwankungen in den

unterliegenden Bauteilen (Vermeidung von Dehnungen und Spannungen mit moglicher Riss-
bildung / Verformung). Dient auch dem sommerlichen Warmeschutz.

4q Dachabdichtung Schutz der Konstruktion bzw. des Geb&udes vor Wasser und Feuchtigkeit.

5 Oberflachenschutz Schutz der Dachabdichtung vor Witterungseinwirkungen mit Temperaturschwankungen,
UV-Strahlung und mechanischen Einwirkungen.
Auch Lagesicherung und Windsogsicherung, Schutz vor Flugfeuer.

6 Schutzlage Schutz der Dachabdichtung vor mechanischen Einwirkungen.
9 HinterlGftung Feuchtabfuhr (Diffusion, Leckwasser), Austrocknung der Dammschicht
10 Oberes Tragwerk Abschluss des Luftraumes zur AuB3enluft, Lastaufnahme und -abtragung fur

die Dachhaut und eventueller Auflast, Schall- und Brandschutz.
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FLACHDACHPLATTE

Warmedammung des Flachdaches

Die Gestaltung einer Dachkonstruktion fur Flachdacher und Terrassen ist eine be-
sondere Herausforderung. Um eine langfristige Systemsicherheit und Energieeffizienz
sicherzustellen, sind zwei Faktoren besonders wichtig:

Eine effiziente Dammung und eine sichere Dachentwéasserung. Bei Flachdachern kann es leicht zu
Fehlern bei der Wasserableitung kommen. Hohere Unterhaltskosten des Daches, Beeintrachtigung der
Nutzung oder eine Uberschreitung der maximalen Dachlast sind oft die Folgen davon. All diese Risiko-
faktoren k&dnnen durch eine sinnvolle Planung und Gestaltung des Daches ausgeschlossen werden.
Aus den Erfahrungen und BeduUrfnissen der letzten Jahre haben wir in Zusammenarbeit mit unseren
langjahrigen Kunden eine neue Generation von Gefalledammplatten aus Polystyrol entwickelt.
flapor EPS Gefalledammplatten sind standardmaé&gig in den Neigungen von 1,0 %, 1,5 % und 2,0 % erhalt-
lich. Sie werden vollautomatisch und jede Platte einzeln als Formteil hergestellt. Dieses Produktions-
verfahren bietet dem Verarbeiter folgende Vorteile:

unUbertroffene MaBgenauigkeit
maximale Homogenitat der Dammplatte
geringe Verlegezeiten

(Deckflache 1,44 m?2/Platte)

Grat- und Kehlplatten im Format

1.200 x 1.200 mm

robuste, ungeschnittene Oberflache
geringere Wasseraufnahme

Platten mit Positionsstempel und Pfeil
mit Anzeige der Ablaufrichtung
Aufdruck mit Angabe der Gefélleneigung

Innen- AuBen- Punkt-
entwasserung entwasserung entwasserung

Verlegeschema A: mit flapor-Gefalledammplatten

04

Verlegestart

flaporolus

Einzigartige
Innovation /
Kombi-Gefalle-
dammplatte mit
Stufenfalz

Als spezielles Highlight wird diese Gefélle-
platte auch inklusive Stufenfalz angeboten.
Ist ein geeigneter Grundriss vorhanden, kann
diese Warmedadmmung mit Gefélle in einem
Arbeitsgang und ohne durchlaufende Fugen
hochst effizient eingebaut werden. Dies er-
spart nicht nur Zeit und ein zuséatzliches
Sortieren von Grund- und Gefalleplatten,
sondern ermoglicht auch einen qualitativ
hochwertigen Einbau der Warmedammung.

Planerstellung

Als Dienstleistung bieten wir Ihnen auch das
Erstellen von Gefalledammplanen an. Wir er-
stellen aus einem Dachumriss und der Lage
der Gullys und/oder Dachrinnen oder bevor-
zugt aufgrund einer vorhandenen DWG-Datei
einen kompletten Gefalledadmmplan. Die Ge-
baudedaten werden Ubernommen und das
Planungsprogramm erstellt einen ersten Ge-
falledammplan. Dieser automatische Entwurf
kann bei Bedarf in vielfaltiger Art und Weise
nachbearbeitet werden. GewUlnschte Ergan-
zungen wie z. B. Dachreiter kbnnen jederzeit
vorgenommen werden. Als Ergebnis erhalten
sie eine Schnittliste und den grafischen Ge-
falleplan sowie die bauphysikalischen Anga-
ben (z. B. U-Wert). Nach erfolgter Freigabe
des Gefalledammplans wird dieser mittels
Datei direkt an die Maschine fur die Fertigung
Uberspielt.
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FLACHDACHPLATTE

Produktion

Die Formteil-Gefalledammplatten werden objektspezifisch nach Verlegeplan und Stuckliste produziert,
beschriftet und gestapelt.

Technik

Bisherige Verlegeart

Grundplatte wei3 Grundplatte grau

1 x ohne Falz, 1 x mit Falz 1 x ohne Falz, 1 x mit Falz
Gefalledammplatte wei3 Gefalledammplatte grau
06

Innovation
Kombidammplatte mit Falz und Kombidammplatte mit Falz und
integriertem Gefille weiB integriertem Gefalle grau

Vorteil: Ein Arbeitsgang weniger.
Deutlich schneller bei der Verlegung.

flaporolus
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FLACHDACHDAMMUNG flaporpius

Bestens bedacht. Gefalleplan — Muster

Flachdacher kbnnen von zuné&chst ,funktionslosen” Flachen zu wertvollen Erholungsrdéumen umgestaltet
werden — zum Beispiel durch Anlegen einer Dachbegrinung. Der dauerhafte Erfolg dieser Losung hangt
allerdings von der Qualitdt des Dammstoffes ab. Die FLAPORPLUS-Warmedammplatten EPS-W20,

24,00 m
EPS-W25 und EPS-W30 auf massiver Betonunterlage haben sich seit Jahrzehnten bei Flachdachern
bewahrt und bieten optimale Dichtheit bei hervorragenden Dammwerten. 7.47 m 3.50 m
, E b ;
Die Unterkonstruktion hat im Gebrauchszustand ein durchgehendes Gefalle von mindestens 1,5 % auf- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
zuweisen. Gefallelose Décher entsprechen nicht der ONORM B 3961.
2122|222 |22|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2]|2
3, 3,3,3,3/3/383|3/3/]3/3/3(3/]3/3/3|/3|3/3|3/3|3|3]3
4 |4 144 44|44 \4 )44 4|4 |4|4|4|4|4|4 |4 )4)4]|4]4
Das Gefalle kann durch folgende MaBnahmen hergestellt werden: 5/ 5|55 5/ 5|/5/5|5|5| 5|5 5|5|5|5|5|/5|5 5|5|5!|5]|5
1.) geneigte AusfUhrung der Unterkonstruktion 6| 6| 6| 6| 6|6 6 6 6| 6|6 | 6| 6|6 |6|6|6|6 |6 |6 |6 |6 |6]|6 £
2.) spezielle flaporplus-Gefalledammplatten 7A7A|7TA7TA [ 7A | 7TA [ 7A|7TA|7TA[7A | 7TA [7TA|7TA | 7TA [7TA | 7TA|7TA|7A [ 7TA [7TA|7TA | 7TA [ 7A | 7A] «
3.) Gefallebeton TAITA | TA [ TA[7TA|TA | TATA7TATTATATATA | TA | 7TA7TA T 7TA|7TA[7TA [ TATA | TA | TA | 7A g
6|/ 6| 6| 6| 6| 6 6|6 6 6 6 6| 6| 6|6 |6 |6 66|66 6|6 6]
Flachdachdammung mit geneigter Ausfilhrung der Unterkonstruktion. 5'5|5|5 5/ 5|5/ 5|55 5|5|5/5|5|5 5|5|5/5|5|5|5]5
1 Oberflachenschutzschicht (Rundkiesel, Betonplatte)
2 Vlies oder Schutz-Drainagebahn 4 14|14 |4 4|44 |4 |44 ,4 |4 4,44 4|4 |4, 4|4|4)|4 )44
9 Dachbahn ‘ 3/3/3/3/3/3 333333 /33333333 33|33
4 flaporplus-Warmedammplatten EPS-W20/25/30 e o E
5 Dampfsperre 2122|2222 ,2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2]|2
6 Gefallebeton =H—=
7 Unterkonstruktion a 11/ 1111111111111 1171171017111
1A 1A 1A 1AT1A 1A 1A 1A1A 1A 1A 1A 1A T1AT1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A
Flachdach mit flapofius Gefilledammplatten.
1 Oberflachenschutzschicht (Rundkiesel, Betonplatte) 7,47 m &
2 Vlies oder Schutz-Drainagebahn
3 Dachbahn 5
4 flaporplus-Gefalledammplatten EPS-W20/25/30 =
5 Dampfsperre {51
6 Unterkonstruktion Gl

*; Gully "
f e d ® b a a b

Verlegeschema A: mit flaporplus-Gefalledammplatten Verlegeschema B: mit flaporplus-Gefalledammplatten
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FLACHDACHDAMMUNG

Aufbau
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FLACHDACHDAMMUNG flaporpius

AUfbau Aufbau
begrunt begeh- und
befahriar
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ERGANZUNG PRODUKTE

EPS-Keile

Randausbildung von Flachdachern an Attika und Wandanschluss

Dachreiter (Schweineriicken)

Einsatzmoglichkeit zur optimalen Punktentwéasserung
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Wasserspeicherplatte
mit oder ohne Vlies

EPS WIEDERVERWERTUNG - RECYCLING

Die Wiederverwertungsmoglichkeiten von gebrauchtem EPS sind &uferst vielfaltig.
Verschnitt wahrend der Herstellung wird dem Produktionsprozess wieder zugefuhrt. Verschnittreste bei der

Verarbeitung auf der Baustelle werden in beigestellten Sacken gesammelt und ebenfalls dem Produktions-
prozess bei Flatz wieder zugefuhrt.

Recycling-Moglichkeiten von EPS

,1000 %“-Recycling moglich, denn EPS kann bis zu 10 x 100 %ig stofflich wiederverwertet werden.

Stoffliche Verwertung von EPS

Verarbeitung zu Warmedammplatten und Verpackungen
Verarbeitung zu Fullmaterial fur Leichtbeton als Unterlagsbdden
Verwendung als Zuschlagstoff fur Dammputze

Verwendung als Porenbildner in der Ziegelindustrie

Thermische Verwertung von EPS

Neben den 6kologisch zu bevorzugenden Mdglichkeiten einer stofflichen Verwertung, ist EPS durch den
hohen Heizwert und die problem- und ruckstandslose Verbrennung (reiner Kohlenwasserstoff) auch fur
die thermische Verwertung (Mullverbrennung) bestens geeignet.

Der Heizwert von Altstyropor (1 kg EPS = 1,3 Liter Heizdl) ist voll und ganz fur die Stutzfeuerung nutzbar
und ersetzt dadurch die Verbrennung von Heizdl.

NEU AB 2018 / Zukunftstechnologie im Styropor-Recycling:
CreaSolv®-Verfahren

Das vom Fraunhofer IVV entwickelte CreaSolv®-Verfahren erlaubt die Wiederaufbereitung von Styropor,
das aus Bauschutt von alten Gebauden stammt.

In einem ersten Schritt werden die Schaumstoffabfalle mit Losemittel versetzt und aufgeldst. Dann folgt
die Reinigung: Mineralische Verunreinigungen wie Reste von Putz oder Klebespachtel werden durch
Filterung entfernt. Im nachsten Schritt wird das Polymer aus der L&sung entnommen, getrocknet und
fUr neue Produkte eingesetzt. Bei der Losemittel-Ruckgewinnung wird das HBCD durch Destillation ab-
getrennt und mittels Hochtemperaturverbrennung zerstort. Im letzten Schritt wird das wertvolle Element
Brom vollstandig wiedergewonnen. Damit ist die Grundlage fur das Recycling von Polystyrolschaum
innerhalb eines geschlossenen Stoffkreislaufs geschaffen.

Mit diesem System wird echtes Recycling im Sinne von Cradle-to-Cradle ermglicht.

Styropor ist damit sowohl aus 6konomischer wie okologischer
Sicht die beste ,Dammstofflosung”
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ALLGEMEINE INFOS

EPS ist ein Dammstoff, der HBCD-frei
produziert ist und dem Sie vertrauen kénnen.
Von Laien behauptete Vorurteile gegen EPS
sind leicht zu widerlegen:

Vorurteil 1:
EPS ist energieintensiv in der Herstellung

Dammen mit Luft! Ja, es stimmt, dass Erddl der zentrale Ausgangsstoff fur EPS ist. Aber fur seine Her-
stellung wird nur sehr wenig Rohstoff bendtigt. Zum Beispiel betragt der (nicht erneuerbare) Priméar-
energieinhalt von 1 m® EPS fur die Fassadendammung 435 kWh, jener von Kork fur eine gleichwertige
Fassadendammung dagegen 720 kWh (Quelle: IBO). Warum das so ist? EPS besteht zu 98 % aus Luft
und zu 2 % aus Polystyrol, dem Zellgerust.

EPS ist also voll mit dem natiirlichsten Stoff unserer Welt: mit Luft!
Es bietet mit Leichtigkeit mehr Umweltschutz.

Bei der thermischen Sanierung eines Hauses aus den 70er Jahren mit EPS-Dammplatten wird die ge-
samte Primarenergie fur die Herstellung innerhalb von 2 bis 4 Monaten hereingespielt. Uber die Lebens-
dauer betrachtet, amortisiert sich der Primérenergieeinsatz bis zu 200-fach. Mit anderen Worten: Mit
jedem Liter Ol, aus dem Styropor hergestellt wird, kdnnen bis zu 200 Liter Ol eingespart werden. Oder:
Jeder m® EPS spart so viel Energie ein, dass ein PKW damit Uber 30.000 km fahren kann.

Eine Auswertung der aktuellen Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) hinsichtlich der drei wesentlichen
Kennwerte Herstellungsenergie nicht erneuerbar (PEI n.e.), Treibhauspotenzial (GWP100) und Versaue-
rungspotenzial (AP), zusammengefasst im AOI3-Index, veranschaulicht die Vorteile von EPS gegenlber
den ,0kologischen Alternativen” Mineralschaum und Holzfaser.

PElIn.e. GWP100 AP
K9 CO AqUIV K9 SO AqUIV o0

FLAPOR (EPS) grau 39,36 1,3 0,0030 1,9 ECO-EPS-00050101-1106
FLAPOR (EPS) weil3 47,34 1,56 0,0040 2,37 ECO-EPS-00010101-1106
Holzfaser 77,31 -0,72 0,0070 3,39 EPD-PTX-2010121-D
Mineralschaum 63,72 5,74 0,0104 4,46 EPD-XEL-2009212-D
Steinwolle 77,40 6,96 0,0450 9,74 EPD-DRW-2008112-D

* je Funktionseinheit

flaporilus

Vorurteil 2:
EPS ist diffusionsdicht

Fenster auf! Experten sind sich einig: Durch eine fachgerecht ausgefuhrte, riss- und fugenfreie Au3en-
wand findet so gut wie kein Austausch zwischen der Raumluft und der AuBenluft statt. Unter diesem Ge-
sichtspunkt unterscheiden sich Wande aus Baustoffen wie Holz und Ziegel nicht von Wéanden aus Beton
und Stahl. Der erforderliche Luftwechsel in Raumen erfolgt durch LUftung Uber Fenster oder spezielle
LUftungseinrichtungen. Wande atmen nicht!

Der Wasserdampfdiffusionswiderstand von EPS entspricht dem von Holz!

Vorurteil 3:
EPS setzt umweltschadliche Gase frei

Atmen Sie durch! Bei der Herstellung von EPS werden treibmittelhaltige Polystyrol-Perlen mit Wasser-
dampf erhitzt und bis zum 50-fachen ihres urspringlichen Volumens aufgeblaht. Als Treibmittel dient
ein niedrigsiedender Kohlenwasserstoff (Pentan), der auch in der Natur vielfach vorkommt. Pentan z&hlt
nicht zu den Treibhausgasen und schadigt daher auch die Ozonschicht in der Stratosphare nicht. Niemals
wurden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) oder HFCKW zur Herstellung von EPS eingesetzt.

Bei EPS muss sich also niemand Sorgen um seine Atemluft machen!

Vorurteil 4:
EPS ist baubiologisch bedenklich

Rein instinktivl Ganze Bienenvodlker beweisen, dass EPS unbedenklich ist. EPS wird als Material fur
Bienenkdrbe (sogenannte Beuten) eingesetzt. Die Bienen bevdlkern den Korb gleichmaBig bis zu den
EPS-Wanden und fuhlen sich Uberall wohl. Sie beginnen friher mit der Honigproduktion, was auf gréBere
Vitalitdt und bessere Gesundheit schlieBen lasst. Der Instinkt der sensiblen Bienen wlrde es niemals
zulassen, sich in einer ungesunden Umgebung aufzuhalten.

Bienen handeln instinktiv richtig. Sie wissen, was ihnen gut tut!

Vorurteil 5:
EPS verursacht gefahrliche Brandgase

Auf CO kommt's an! Zahlreiche Studien Uber die Geféhrlichkeit von Brandgasen haben gezeigt, dass die
Toxizitat fast immer vom Kohlenmonoxid (CO) ausgeht und dass die CO-Konzentration in den Brand-
gasen von EPS geringer ist als bei naturlichen Baustoffen wie Holz oder Kork. GroéBter Vorteil von EPS im
Brandfall ist die auBerst geringe Brandlast (98 % Luft). Die anderen Bestandteile der Brandgase von EPS
sind daher in den ermittelten Konzentrationen toxikologisch bedeutungslos.

Wichtig in diesem Zusammenhang: EPS ist schwer entflammbar
und kann daher nie die Ursache bei der Entstehung eines Brandes sein!
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ALLGEMEINE INFOS

Vorurteil 6:
EPS ist ungesund

Guten Appetit! Wenn EPS nur im geringsten gesundheitlich bedenklich wére, wirden die Gesundheits-
ministerien und Lebensmittelamter Europas und der ganzen Welt dann zulassen, dass Lebensmittel
direkt in EPS verpackt und transportiert werden? Ob Eisspezialitdten, Torten, Fleisch oder Fische - alles
in EPS verpackt!

EPS ist fiir Lebensmittel zugelassen - gibt es einen anderen
Dammstoff mit diesen Voraussetzungen?

Vorurteil 7:
EPS ist nicht belastbar

EPS ist ein konstruktiver Baustoff mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften. Ideal nicht nur
far alle Belastungen im Hochbau, sondern auch fur die Errichtung von StraBendé&mmen bei schwierigen
Untergrinden. Prominentes Beispiel ist die Formel-1-Strecke in Shanghai, die auf einer meterdicken EPS-
Schicht liegt.

Je nach Produkttyp halten Warmedammplatten aus EPS
einer Belastung von 1 bis 3t/m?2 stand (bei 2% Stauchung).
Trotz seines geringen Gewichtes ist EPS extrem stabil.

Vorurteil 8:
Mit EPS gedammte Hauser sind schimmelgefahrdet

Das Gegenteil ist der Falll Alte Hauser k&dnnen mit einer EPS-Warmeda&mmung saniert und von Schimmel
befreit werden. Dabei gilt: Je besser ein Haus gedammt ist, umso hdher ist die Oberflachentemperatur
der Innenseite der AuBenwéande und umso geringer ist die Gefahr der Kondenswasser- und Schimmel-
bildung. Zur Feuchteabfuhr ist eine ausreichende Luftwechselrate sicherzustellen.

EPS ist kein Nahrboden fiir Schimmelpilze.

Die physikalischen Grundlagen sind simpel: Warme Luft kann viel mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft.
So enthalt beispielsweise Luft mit 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit gleich viel Wasserdampf wie
Luft mit 15 °C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit. Da AuBenwand- und Fensteroberflachen immer etwas
kéalter sind, wird warme Raumluft dort mehr oder weniger stark abgekuhlt, und es erhoht sich dabei die
relative Luftfeuchtigkeit.

flaporilus

Vorurteil 9O:
EPS ist nicht langlebig

EPS behalt seine Eigenschaften auf Dauer und hat sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewahrt.
Es schimmelt und verrottet nicht.

Untersuchungen haben ergeben, dass EPS auch
nach 50 Jahren voll funktionsfahig ist.

Vorurteil 10:
Mit EPS gedammte Hauser rechnen sich nicht

Es gibt kaum einen D&mmstoff mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhaltnis als EPS.

Durch die thermische Sanierung eines Hauses aus
den 70er Jahren kénnen jahrlich ungefahr
1.000 bis 2.000 € eingespart werden.

Unter der Voraussetzung, dass die fUr die Instandhaltung ohnehin erforderlichen Investitionskosten
(sogenannte ,Sowieso-Kosten") nicht in Rechnung gestellt werden, rechnen sich thermische Sanierun-
gen innerhalb von ca. 10 Jahren. Sowieso-Kosten sind z. B. Kosten fur Gerlste und Verputzarbeiten,
wenn die alte Fassade ohnehin renoviert werden musste, (diese Aussagen werden von einer Studie
des Landes Obero&sterreich bestéatigt). Mit Mitteln aus der Wohnbauférderung rechnen sich thermische
Sanierungen noch schneller. Die 6konomisch optimale Dammdicke liegt zwischen 10 und 20 cm.

Aufgrund der Langlebigkeit der vorgehangten Fassadensysteme entstehen keine nachfolgenden
Wartungskosten.
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Weitere Produkte von Flatz:

HinterlUftete Fassadendammplatten
Steildach-Dammplatten
FuBboden-Dammplatten

Dammplatten fur oberste Geschossdecke
Standard Fassadendammplatten
Perimeter-, Sockel-Dammplatten
Verschiedenste Systemldsungen

Ihr Ansprechpartner:

Kontaktadresse:

Flatz GmbH
FunkenstraBe 6 . 6923 Lauterach . Osterreich
T +43 (0)5574 83290-320 und 321 . F +43 (0)5574 83290-325 . flapor@flatz.com

www.flatz.com



